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บทคัดยอ 
 

เทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑจากสารสกัดในรูปแบบแผนเสนใยโดยกระบวนการปนเสนใยดวย
กระแสไฟฟามีความจําเพาะทั้งในดานตัวทําละลายที่เปนปจจัยสําคัญเพ่ือกระบวนการขึ้นรูปโดยการปนเสนใย
โดยกระแสไฟฟาและสัดสวนของวัสดุที่ใช 

ขอจํากัดของการทําละลายสารสกัดเปนปจจัยสําคัญที่จํากัดความสามารถในการขึ้นรูปผลิตภัณฑและ
จํากัดปริมาณที่สามารถใสสารสกัดลงไปในผลิตภัณฑได ผลการพัฒนาสามารถใสสารสกัดในผลิตภัณฑอยู
ในชวงรอยละ 5 ถึงรอยละ 15 โดยนํ้าหนักของผลิตภัณฑทั้งหมด และผลิตภัณฑสามารถปลดปลอยสารสกัด
ออกจากผลิตภัณฑประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของสารสกัดที่มีอยูในผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามแผน
ผลิตภัณฑสามารถปลดปลอยสารสกัดและแสดงคุณสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ทําการทดสอบโดย 
DPPH assay ไดเปนผลสําเร็จ และไมมีอันตรายตอผิวหนังของคนจากการทดสอบการเปนพิษตอเซลลผิวหนัง
โดย Resazurin Microplate assay (REMA) นอกจากน้ีการวิเคราะหทางเคมีวิศวกรรมหลายๆกระบวนการ
ถูกนํามาใชเพ่ือประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑและเพ่ือเปนองคความรูสําหรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑขั้นตอไป 

สารประกอบพอลิฟนอลจากผลผลิตพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาล สามารถนํามาใชเปนวัตถุออก
ฤทธ์ิในผลิตภัณฑวัสดุนอกเหนือจากผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาภายใตโครงการ องคความรูที่ไดจากการ
พัฒนาคือ ขอมูลความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิตแผนเสนใยเพ่ือใชงานเปนวัสดุปดแผลตอความสามารถ
ในการควบคุมการปลดปลอยสารประกอบพอลิฟนอล รวมทั้งองคความรูในการพัฒนาสูตรการผสม
สารประกอบพอลิฟนอลกับพอลิเมอรเพ่ือใชในการขึ้นรูปแผนผลิตภัณฑ 
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Abstract 
 

Solution blending and optimization are keys component for product development 
from by-product of sugar industry in a form of fibrous composite by electrospinning process. 

Solute-solvent interaction plays major role in fabrication process and significantly 
influence amount of lignin, extracted polyphenol, from raw material in the final product.  
Maximum loading of lignin in final product varies in the range of 5 to 15 total weights while 
only 5 to 10% of active compound loading amount was successfully released and identified.  
Small portion of released component exhibits antioxidant activity which was confirmed by 
DPPH assay and shows no evidence of toxicity toward human cells by Resazurin Microplate 
analysis (REMA).  In addition, multiple characterization techniques were adopted to 
evaluated product properties in order to gain knowledge for further optimization. 

Extracted polyphenol from by-product of sugar industry has high potential to be 
used as active component other than utilization in medical application.  Key finding of this 
project is the relation between material and fabrication to improve product performance 
especially material releasing mechanism of extracted polyphenol from fibrous composite. 
 


